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Introduction a la contamination
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Introduction a la contamination

Contaminations organiques
- Flux de brasure sur connecteur
- Dégazage
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Introduction a la contamination .N:R?SPEC
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« Difficulté décisionnelle de prélever des
échantillons sur des modeles de vol

* Risque de contamination par la méthode de
prélevement

* Inspection visuelle aux UV: 450-700nm

= [nformation spatiale
= Pas d'information spectrale
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La fluorescence UV/Vis/NIR et son imagerie en AlT ,NT:EEC
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- Pourquoi s'intéresser a la fluorescence UV/vis/NIR a I'état solide
- Pourquoi I'hyperspectral (imagerie + spectre dans chaque pixel)
- Pourquoi étendre spectralement : large bande

- L'instrument, et des exemples...



Pourquoi s'intéresser a la fluorescence UV/Vis/NIR a |'état solide

FTIR XRF s
Emited X-ray (fluorescence X) I NTRAS P EC
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Pourquoi s'intéresser a la fluorescence UV/Vis/NIR a |'état solide

Energy

Intensity

Rebonds inélastiques
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Pourquoi s'intéresser a la fluorescence UV/Vis/NIR a |'état solide @
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Spectre strictement lié a la nature physico-chimique
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Pourquoi étendre spectralement : large bande

Bleu égyptien INTRASPEC
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Excitation de |'échantillon

®

. o INTRASPEC
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R&T 2014: PPSM (Laboratoire de photophysique et
Photochimie Supramoléculaire et Macromoléculaire)
275nmd| 700
— SG120_1_Prof2
— EC2216_1_Proft
. — DP490_?_|3roror7 - 600
20x10° —— SG121_1_Prof2
— Solithane_Prof4
g —— Dynaloy4_Prof1 L 500 3x270 nm
& B Excitation commune
2 3x365nm
o 15
El - 400 3x450 nm
o % 3 x Blanche
5 10 — 300
éj, — 200
5 — .
| 100 Echantillon
0— T T 0
250 400 450 500
12

7éme colloque scientifique SFPT-GH, Toulouse, 9 juillet 2019



Le brevet et |'instrument : présentation

300-1000 => Montage catoptrique
Qualité image: 512 pixels
Résolution spectrale: 5 nm
147 longueurs d'ondes continues
Luminosité - f//

CCD
matrix

Object

Focuser

Collimator

Collector
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Le brevet et I'instrument : instrument en phase d'étalonnage
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Le brevet et I'instrument : instrument en phase d'étalonnage

Spotimage surle CCD

80% flux dans pixel

CCD = 13x13mm

A

y field

1027~

zo Une acquisition
28 raies du mercure § Hg(A) + Laser HeNe
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Quelques exemples...
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Fausses couleurs

Quelques exemples...

Détecteur y du satellite SVOM
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Conclusion ' ‘ I

Suite du développement étalonnages, acquisitions (programmation et campagnes de mesures) INTRASPEC

TEEHNOLOGIES
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Theése CNRS/INTRASPEC sur I'exploitation des données et mener des campagnes de
mesures

R&T CNES/INTRASPEC menée par un chimiste AQ/LE et comparaison avec les mesures de
cathodoluminescence (instrumentation du laboratoire)

Le démonstrateur LAMS en développement avec un projet étudiant robotique de Polytech
Sorbonne

Un instrument portable et adaptable :

Réduction du poids

Sensibilité spectrale ou image
Gamme de travail en longueur d'ondes Vue générale
Perspectives

|dentification d'autres domaines d'applications
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Merci de votre attention

Des questions ?

Des idées d'applications ?

Des recommandations ?
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